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Kalkstein - Kalkmörtel





CO2-Kreislauf





Aus dem Calciumcarbonat entweicht bei Temperaturen von über 800°C Kohlendioxid. Dabei entsteht ein Oxid. Welches?








Da Marmor selber nicht basisch reagiert, kann es ja eigentlich nur das beim Brennen entstandene Oxid sein.

















Welche Gefahrenzeichen hatten denn die Basen bisher? Vergleiche mit einer Station aus dem Gebiet pH-Wert.





Es entsteht ein Di-hydroxid. Die chemische Formel für Hydroxid ist OH-.
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